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Termékismerteto

EFDEDUR-System-Lakkfesték

Terméktechnolégia
Alkalmazasi agazat
Alkalmazas

Fény- és idojarasallésag
Rendszer festékszerkezet
Standard-Rendszer

Alapfeliilet

oldészer alapu 2K bevonat

pl. gépiparban, készilékgyartasban
bel- és kiltéri alkalmazasra

jo

lehetséges (lasd tajékoztatok)
UR1040H

PC (Polycarbonat), PMMA (Polymethylmethacrylat), PVC (Polyvinylchlorid), PA 6
(Polyamid 6), GFK (livegszaler&sitett mianyag), ABS (Acrylnitril-Butadien-Stryol),
Szinesfém metalok, Acél

Altalanos terméktulajdonsagok

Koétéanyag bazis
Szin

Fényesség
Viszkozitas

Fajsuly
Szilardanyagtartalom
Szilardtest-térfogat
Referencia termék

Tarolhatosag

Akril gyanta
minta szerint FreiLacke

Porfestéksablon szerint

Aramlasi idé 90-120 sec., 4 mm atfolyasi csésze DIN 53211
1,00-1,40 g/ml keményité hozzdadasa utan elméleti
46-66 % keményitd hozzaadasa utan elméleti
38-49 % keményité hozzdadésa utan elméleti

A megadott értékek a termékre vonatkoznak [1.Variable].

kb. 24 hénap eredeti csomagolasban 5-25 °C kozétti hdmérsékleten Szaraz hiivos helyen
tarolandd. A védécsomagolas eltavolitasa utan révid idén belll felhasznalni.

A minimdlis eltarthatésag a cimkén megtalalhatd. A tarolhatdsagi idé letelte nem
feltétlen(l jelenti, hogy az anyag hasznalhatatlan. Ez esetben a minéséget ellendriztetni
kell a gyarténal.

Alkalmazas és feldolgozas

Feliilet el6készités

Az aljzatnak mentesnek kell lennie a tapadast ronté anyagoktél, mint példaul olaj, zsir,
rozsda, vizkd, malomkd, viasz és levalasztdszer maradvanyok. Javasoljuk a megfelel
mechanikai el6kezelési eljarasok (pl. szemcseszéras, csiszolas) vagy kémiai elékezelési
eljarasok (pl. foszfatozas) alkalmazasat az igényeknek megfeleléen.

Miszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapjan adnak Utmutatét . FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG
Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett

folyamatokhoz és alkalmazasokhoz.
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Felépitési javaslat Alapfelllet Acél

Alapozé ER1912M
Keverési arany 5:1 HE0052
Szaraz rétegvastagsag 70-90 pm

Feddlakk UR9140H
Keverési arany 5:1 HU0001
Szaraz rétegvastagsag 40-60 um

Megjegyzés hasznalat Alkalmazas elétt jol felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.:
elétt Gyorskeverdvel). A hartyaképzddés elkerllésére a vizzel egyltt.

Edz6 HUO0001

Keverési arany Suly szerinti részek 5:1

Higitas EFD-higit6 400320

EFD-higit6 400500
EFD-higit6 400018

Feldolgozhatésagi 10 °C és 25 °C kozott
héomérséklet

Feldolgozhatésagi ido max. 6 Ora /20 °C
A feldolgozhatésagi idé a megemelkedett hémérséklet altal és/vagy nyomas alatt
révidilhet.

Szoéras-Nagynyomassal az edz6 hozzaadasa utan a viszkozitast DIN 53211
18-22 mp.-re allitani, 4 mm kifolyépohar
dldzniatméré 1,4 mm
szoronyomas 3-4 bar

Henger/kenés szallitasi viszkozitas az edzd hozzaadasa utan
Hengeres vagy ecsetes felvitelnél 0,5 - 1,0 % (Témeg) EFD-Lazitészer 300807
hozzaadéasa sziikséges.

Felhasznalas alkalmazasi veszteség nélkil 100-140 g/m? elméleti
rétegvastagsag 50 ym keményité hozzaadasa utan

Kemencehémérséklet 100 °C-ig lehetséges (targyh6mérséklet)

Levegdn szaradas 20 °C, 50 % Relativ leveg6paratartalom

Porszaradas 30 perc utan (1. szarazsagi fok) DIN EN ISO 9117-5
Fogas szaraz 7 Ora elteltével (4. szarazsagi fok) DIN EN ISO 9117-5
Atszaradas 14 nap/s elteltével (inga csillapitas) DIN EN ISO 1522
A munkaberendezések EFD-higité 400500

tisztitasa

Figyelmeztetés

EFD- Info Tovabbi miszaki informacidk az EFD Info. szamaban talalhatok 170.

Rendszerlakk A rendszerfesték koncepcidba integralhaté vizszintes rendszerfestékként (kilonb6z6
festékek azonos megjelenéssel) vagy fliggéleges rendszerfestékként (egy tobbrétegli
szerkezet része). Tovabbi informacié: www.freilacke.de/systemlacke.

Miszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapjan adnak Utmutatét . FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett

folyamatokhoz és alkalmazasokhoz. Am Bahnhof 6
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Munka- és A szokasos szellfztetési és egyénvédelmi elévigydzatossaggal kezeljuk a fellletkezeld
egészségvédelem anyagokat. Részletes informaciok a veszélyességi besorolasrol egészség-, és
koérnyezetvédelmi teendékrdl a Biztonsagtechnikai Adatlapon érhetdek el.

Vizsgafeltételek Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normara épul. Ezek az adatok a mi
termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A sajat alkalmazéasra nincs
rahatasunk. Tovabbi informacio esetén allunk a rendelkezésukre.

Az adatlapban ezek az adatok iranyértékek.

Miszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapjan adnak Utmutatét . FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG
Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett
folyamatokhoz és alkalmazasokhoz.

Termékeinket az lizleti, szallitasi és fizetési feltételeinknek megfeleléen értékesitjiik.

Am Bahnhof 6
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