Miiszaki Adatlap Freil acke

% UR1455G_HU0939

Termékismerteto

EFDEDUR-In-Mould-Coat

Terméktechnolégia
Alkalmazasi agazat
Tulajdonsag

Fény- és idojarasallésag

Vegyszerallésag

Oldoszertartalmu 2K-s Poliurethan festék
pl. jarmgyartasban

Onlevalaszto beallitas fémformakhoz
nagyon jo

Jb gyenge savak és bazisok, valamint alkoholok, szinezékek és oxidalészerek ellen.

Altalanos terméktulajdonsagok

Koétéanyag bazis

Szin

Fényesség
Viszkozitas

Fajsuly
Szilardanyagtartalom
Szilardtest-térfogat

Tarolhatésag

Akril gyanta

RAL 840 HR szerint
mas szinek kérésre

Alaktol és levalasztészertdl fliggben

Aramlasi idé 30 - 50 sec., 4 mm atfolyasi csésze DIN 53211
1,07 +/- 0,15 g/ml keményité hozzaadasa utan elméleti
43 +/- 2 % keményité hozzaadasa utan elméleti
310 +/- 20 ml/kg keményitd hozzaadasa utan elméleti

kb. 24 hénap eredeti csomagolasban 5-25 °C kozotti hémérsékleten Szaraz hiivos helyen
tarolandd. A védécsomagolas eltavolitasa utan révid idén belll felhasznalni.

A minimalis eltarthat6sag a cimkén megtalélhatd. A tarolhatdsagi idd letelte nem
feltétlendl jelenti, hogy az anyag hasznalhatatlan. Ez esetben a minéséget ellendriztetni
kell a gyarténal.

Alkalmazas és feldolgozas

Formal/szerszam

Feliilet el6készités

Megjegyzés hasznalat
elott

Keverési arany

Higitas
Feldolgozhatdsagi
hémérséklet

Feldolgozhatésagi ido

Fém formak

A formakat az els6 alkalmazas el6tt és minden tisztitas utan megfelel6 oldoszerrel kell
elékezelni.

Hasznalat el6tt alaposan és lassan, levegé bevitele nélkil felkeverni, ill. a komponenseket
homogénné vegyiteni.

Lakkfesték : Edz6 : EFD-Levallasztéanyag 300024
Suly alkatrészek 100 : 33 : 20

EFD-higit6 300024

Feldolgotas soran a forma hdmérsékletét > 60 °C-on kell tartani

max. 60 perc /20 °C
A feldolgozasi id6 megndvelt hdmérséklet, paratartalom és/vagy nyomas mellett
révidilhet.
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Szoras-Nagynyomassal  szallito viszkozitasban
Fuvoka 1,4 mm
Permetez6 nyomas 3 - 4 bar

Felhasznalas alkalmazasi veszteség nélkil 160 - 170 g/m? elméleti
rétegvastagsag 50 pm keményit6 hozzaadasa utan

Porszaradas 5 perc utan (1. szarazsagi fok) DIN EN ISO 9117-5

Atszaradas 9 nap/s elteltével (inga csillapitas) DIN EN ISO 1522

A munkaberendezések EFD-higitéval 400500 a feldolgozasi idén beldl.

tisztitasa

Figyelmeztetés

Edzé6alternativa Jobb flexibilitashoz HU0939

Munka- és A szokasos szellfztetési és egyénvédelmi elévigydzatossaggal kezeljuk a feltletkezels

egészségvédelem anyagokat. Részletes informaciok a veszélyességi besorolasrél egészség-, és
kérnyezetvédelmi teendékrdl a Biztonsagtechnikai Adatlapon érhetdek el.

Vizsgafeltételek Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normara épul. Ezek az adatok a mi
termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A sajat alkalmazéasra nincs
rahatasunk. Tovabbi informacio esetén allunk a rendelkezésukre.
Az adatlapban ezek az adatok iranyértékek.
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