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Termékismerteto

FREIOTHERM-ATL-Korrézidallo

Terméktechnolégia
Alkalmazasi agazat
Alkalmazas
Pasztatipus

Korréziovédelem

anddos levalaszté 1K-s Elektomartdlakk

pl. funkciés butoroknal, raktarozastechnikaban
Egyrétegi rendszer

Utantéltdpaszta, részben semlegesitve

jo

Altalanos terméktulajdonsagok

Kotéanyag bazis
Szin

Viszkozitas
MEQ-Base-érték
Fajsuly
Szilardanyagtartalom

Tarolhatésag

Akril gyanta, médositott
lenzen sziirke

3000-8000 mPa*s

35-42 mg/g DIN EN ISO 15880
1,1-1,3 g/cm? elméleti
63-67 % elméleti

kb. 12 hénap eredeti csomagolasban 5-25 °C kozotti hdmérsékleten Szaraz hiivos helyen
tarolandd. A fagy el6l védeni. A véd6csomagolas eltavolitasa utan révid idén belil
felhasznalni.

A minimalis eltarthatésag a cimkén megtalélhatd. A tarolhatdsagi idd letelte nem
feltétlendl jelenti, hogy az anyag hasznalhatatlan. Ez esetben a minéséget ellenériztetni
kell a gyarténal.

Alkalmazas és feldolgozas

Feliilet el6készités

Az aljzatnak mentesnek kell lennie a tapadast rontd anyagoktol, mint példaul olaj, zsir,
rozsda, vizkd, malomkd, viasz és levalasztészer maradvanyok. Javasoljuk a megfelel6
mechanikai el6kezelési eljarasok (pl. szemcseszoéras, csiszolas) vagy kémiai el6kezelési
eljarasok (pl. foszfatozas) alkalmazasat az igényeknek megfeleléen.

Fényesség 15-35 GU, Szdg 60° DIN EN ISO 2813
Javasolt rétegvastagsag 3-8 um
pH-érték 8,5-9,5 DIN 19260
Vezetoképesség 1400-1700 pS/cm
Szilardanyagtartalom 14-17 % DIN EN ISO 3251
MEQ-Base-érték 55-80 mg/g DIN EN ISO 15880
Szerves oldészertartalom 1,0-3,5 %
Fird6hémérséklet 24-27 °C
Festésido 1-10 sec.
Levalasztasi fesziiltség 100-200 Volt
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Forgalom 1 Eves forgalom
A flrdéstabilitas és ezaltal a bevonat minéségének biztositasa érdekében be kell tartani
az eldirt forgalmat (az tartaly szilardanyagcseréjét).

Figyelmeztetés

Munka- és A szokasos szell6ztetési és egyénvédelmi elévigyazatossaggal kezeljiik a fellletkezel6

egészségveédelem anyagokat. Részletes informaciok a veszélyességi besorolasrol egészség-, és
kdrnyezetvédelmi teenddkrdl a Biztonsagtechnikai Adatlapon érhetéek el.

Vizsgafeltételek Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normara épul. Ezek az adatok a mi
termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A sajat alkalmazasra nincs
rahatasunk. Tovabbi informacio esetén allunk a rendelkezésiikre.
Az adatlapban ezek az adatok iranyértékek.
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