Miiszaki Adatlap

% WA4700HRU735

Termékismerteto

FREIOTHERM-ATL-EcoOne

Freilacke

Terméktechnolégia
Alkalmazasi agazat
Alkalmazas
Pasztatipus

Karcallésag

anddos levalaszté 2K-s Elektomartélakk

pl. funkciés butoroknal, raktarozastechnikaban

Alapozé és egyrétegl rendszer
Pigmentpaszta, teljesen semleges

magas karcallésag

Altalanos terméktulajdonsagok

Kotéanyag bazis
Szin

Viszkozitas
MEQ-Base-érték
Fajsuly
Szilardanyagtartalom

Tarolhatésag

Akril gyanta

Vilagos sziirke

3000 - 11000 mPa*s
16 - 23 mg/g
1,3-1,5g/cm?

63 -67 %

kb. 6 hénap eredeti csomagolasban 5-25 °C kozoétti hémérsékleten Szaraz hiivos helyen

DIN EN ISO 15880
elméleti

elméleti

tarolandd. A fagy el6l védeni. A véd6csomagolas eltavolitasa utan révid idén belil

felhasznalni.

A minimalis eltarthatésag a cimkén megtalélhatd. A tarolhatdsagi idd letelte nem

feltétlendl jelenti, hogy az anyag hasznalhatatlan. Ez esetben a minéséget ellenériztetni

kell a gyarténal.

Alkalmazas és feldolgozas

Feliilet el6készités

Fényesség

Keverési arany

Javasolt rétegvastagsag
pH-érték
Vezetoképesség
Szilardanyagtartalom
Fiird6hémérséklet
Festésidd

Levalasztasi fesziiltség

Az aljzatnak mentesnek kell lennie a tapadast rontd anyagoktol, mint példaul olaj, zsir,
rozsda, vizkd, malomkd, viasz és levalasztészer maradvanyok. Javasoljuk a megfelel6

mechanikai el6kezelési eljarasok (pl. szemcseszoéras, csiszolas) vagy kémiai el6kezelési

eljarasok (pl. foszfatozas) alkalmazasat az igényeknek megfeleléen.

25 - 35 GU, Sz6g 60°

Termékek WA4000:WA4700
Suly alkatrészek 1 : 1

30-35um
8,1-87

1300 - 1800 uS/cm
16-18 %

24 -27°C

60 - 180 sec.

100 - 450 Volt

Miszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapjan adnak Utmutatét .
Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett

folyamatokhoz és alkalmazasokhoz.
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Forgalom 1 Eves forgalom
A flrdéstabilitas és ezaltal a bevonat minéségének biztositasa érdekében be kell tartani
az eldirt forgalmat (az tartaly szilardanyagcseréjét).
Kikeményedés Ajanlott Objektum hémérséklete 20 min/170 °C
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Objekt Temperatur in °C

Object Temperature in °C 160 170 180

Halte.zze|t.M|n|m.um in I\/!lnutgn 30 20 10
Holding time minimum in minutes

Haltezeit Maximum in Minuten

Holding time maximum in minutes 40 30 2

Megjegyzés a Szinezett tertlet = sutési feltételek j6 végsd tulajdonségokka.

kikeményedésroél
A bemutatott beégetési feltételek a laboratériumi kisérletek eredményein alapulnak, ezért
csupan utmutatoul szolgalnak a feldolgozast végzé vallalat bevonatol6é berendezéseinek
beallitasahoz. A felelésség a bevonat teljes kikeményedésének biztositasaért a
feldolgozast végz® vallalatot terheli. A bevonat teljes kikeményedését reprezentativ
eredeti alkatrészek alapjan szériagyartasi feltételek mellett kiegészitd analitikai és
tartdéssagi vizsgalatokkal kell ellenérizni. Tanacsadassal szivesen allunk rendelkezésére.

Miszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapjan adnak Utmutatét . FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG
Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett
folyamatokhoz és alkalmazasokhoz.

Termékeinket az lizleti, szallitasi és fizetési feltételeinknek megfeleléen értékesitjiik.
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Mechanikai vizsgalatok

Racsvago vizsgalat Gto DIN EN ISO 2409

Klimatikus tesztek

Kondenzacios viz- A stressz id6tartam 504 h DIN EN ISO 6270-2 (CH)
allandé klima levalas vaga <1 mm DIN EN ISO 4628-8
Figyelmeztetés

Munka- és A szokasos szell6ztetési és egyénvédelmi elévigyazatossaggal kezeljik a fellletkezeld
egészségvédelem anyagokat. Részletes informaciok a veszélyességi besorolasrél egészség-, és

kornyezetvédelmi teenddkrél a Biztonsagtechnikai Adatlapon érhetéek el.

Vizsgafeltételek Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normara éplil. Ezek az adatok a mi
termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A sajat alkalmazéasra nincs
rahatasunk. Tovabbi informacié esetén allunk a rendelkezésiikre.

Az adatlapban ezek az adatok irdnyértékek.

Miszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapjan adnak Utmutatét . FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett

folyamatokhoz és alkalmazasokhoz. Am Bahnhof 6
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