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Termékismertetd
Terméktechnologia katddos levalaszté 2K-s Elektomartolakk
Alkalmazasi agazat pl. bérfestésnél
Alkalmazas Egyrétegi rendszer
Pasztatipus Pigmentpaszta, teljesen semleges
Karcallésag magas karcalldsag
Fény- és id6jarasallésag nagyon j6
Altalanos terméktulajdonsagok
Kotéanyag bazis Akril gyanta, modositott
Szin Blum feketés barna
Viszkozitas 4000 - 8000 mPa*s
Fajsuly 1,15 - 1,25 g/cm? elméleti
Szilardanyagtartalom 63-67 % elméleti
Tarolhatésag kb. 9 hénap eredeti csomagolasban 5-25 °C kozoétti hémérsékleten Szaraz hiivos helyen

tarolandd. A fagy el6l védeni. A véd6csomagolas eltavolitasa utan révid idén belil

felhasznalni.

A minimalis eltarthatésag a cimkén megtalélhatd. A tarolhatdsagi idd letelte nem
feltétlendl jelenti, hogy az anyag hasznalhatatlan. Ez esetben a minéséget ellenériztetni

kell a gyarténal.

Alkalmazas és feldolgozas

Feliilet elokészités Az aljzatnak mentesnek kell lennie a tapadast rontd anyagoktol, mint példaul olaj, zsir,
rozsda, vizkd, malomkd, viasz és levalasztészer maradvanyok. Javasoljuk a megfelel6
mechanikai el6kezelési eljarasok (pl. szemcseszoéras, csiszolas) vagy kémiai el6kezelési
eljarasok (pl. foszfatozas) alkalmazasat az igényeknek megfeleléen.

Fényesség 20-40 GU, Szdg 60°
Javasolt rétegvastagsag 10 - 20 um
pH-érték 42-47
Vezetoképesség 900-1400 uS/cm
Szilardanyagtartalom 15-19 %

Szerves oldészertartalom 2-6 %
Flirdohémérséklet 28-32 °C
Festésido 40-120 sec.

Levalasztasi fesziiltség  70-170 Volt

Miszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapjan adnak Utmutatét .

Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett
folyamatokhoz és alkalmazasokhoz.

Termékeinket az lizleti, szallitasi és fizetési feltételeinknek megfeleléen értékesitjiik.
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Forgalom 1 Eves forgalom
A flrdéstabilitas és ezaltal a bevonat minéségének biztositasa érdekében be kell tartani
az eldirt forgalmat (az tartaly szilardanyagcseréjét).

Figyelmeztetés

Munka- és A szokasos szell6ztetési és egyénvédelmi elévigyazatossaggal kezeljiik a fellletkezel6

egészségveédelem anyagokat. Részletes informaciok a veszélyességi besorolasrol egészség-, és
kdrnyezetvédelmi teenddkrdl a Biztonsagtechnikai Adatlapon érhetéek el.

Vizsgafeltételek Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normara épul. Ezek az adatok a mi
termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A sajat alkalmazasra nincs
rahatasunk. Tovabbi informacio esetén allunk a rendelkezésiikre.
Az adatlapban ezek az adatok iranyértékek.
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Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett

folyamatokhoz és alkalmazasokhoz.

Am Bahnhof 6

Termékeinket az tizleti, szallitasi és fizetési feltételeinknek megfeleléen értékesitjik. 78199 Braunlingen-Déggingen | Deutschland

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de

Oldal 2/2 | Véltozat 1 Feliilvizsgalat datuma: 2025. jal. 17. Nyomtatas datuma: 2025. jul. 18.



