Miszaki Adatlap FreilLacke
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L—““ FREIOTHERM-vizes lakkfesték
Tulajdonsagok Vizzel higithaté 2K beégtds lakk
Felhasznalas pl. Epitsiparban és szaniter aruknal
J6 kondenzacios ellenallésag
Jo tapadas fémekre és nem fémes feliiletre
Kultéri igénybevételhez
Jo keménység és elasztikussag
Miiszaki / Fizikai Adatok Gyanta Akril- / Polyeszter-/ Aminogyantabdl kombinalva
Szin Minden kbézkedvelt szinarnyalat
Fényesség selyemmatt
DIN EN ISO 2813 45-60 SZOg 60°
Viszkozitas Kifolyasi id6 16-25 masodperc
DIN 53211 ( Egykori) 4 mm atfolyé/mérépoharral
Higitas asvanymentesitett viz
pH-érték 8,3-8,7
Siriség 1,15-1,25 g/ml
szamolt
Szilardanyagtartalom 34-38 %
szamolt
Szilardtest-térfogat 220-230 ml/kg
szamolt
Felhasznalas 150-170 g/m?, Rétegvastagsag 40 pm
elméleti, veszteség nélkil
Hivatkozasi szin a megadott Szin WO1800HRA905
értékhez
Alapfeliilet Acél
Felilet elokészités Az alapfellletnek mentesnek kell lennie a tapadast zavar6 anyagoktél, ahogy pl. Az
olaj,zsir, rozsda, zunder, hengerlési reve, vaksz és formalevalasztéanyag. Azért ,
hogy a lakkminéség alkalmassaga biztositva legyen , egy el6vizsgalat ajanlott.
Magasabb igénybevételekhez ajanljuk : korr6zéalldsag - pl.: foszfatozas ; tapadas -
pl.: szemcseszoras, pacolas , csiszolas.
Felépitési javaslat Alapfelllet nyers acéllemezen
Fedd&lakk WO1800HRA905
Szaraz rétegvastagsag 30 ym
Mechanikai vizsgalat Racsvago vizsgalat Gto
Alkalmazas / felhasznalas Alkalmazas el6tt jol felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.:
Gyorskeverdvel). A hartyaképzddés elkeriilésére a vizzel egyiitt.
A szarazrétegvastagsag 40 um - nem szabad tulhaladni - mert reakcids
hélyagosdas léphet fel.
Targyhémérséklet 10-30 °C
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A jelen mlszaki adatlapon Emil Frei GmbH & Co. KG
szereplé megallapitasok jelenlegi Déggingen
ismereteinken alapulnak, de nem é&gg’gﬁgﬁ;ﬁngen | GERMANY
tekinthetdk a felhasznalasra, ill. Phone  +49 [0] 7707.151-0
magara a termékre vonatkozo Oldal: 1/2 DIN EN ISO 9001 Fax  +49[0] 7707.151-238
barmiféle garancia alapjanak. Yoot Y ke
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Feldolgozasi feltételek
Martas

A munkaberendezések tisztitasa

Freilacke

Szoba hémérséklet 18-25 °C
Relativ leveg6paratartalom 40-60 %

16-25 Sec./ 4 mm Kifolyopohar
(DIN 53211)

Egybdl vizzel - lehetséges 5-10 % (suly)
EFD tisztitészer 400916 hozzaadagolas.
A beszaradt munkaberendezések
organikus olddszerrel tisztithatok pl.:
EFD 400424 higito.

Egészségvédelmi és biztonsagi tanacsok

A szokasos szellbztetési és egyénvédelmi elévigyazatossaggal kezeljik a
fellletkezel6 anyagokat. Részletes informacidk a veszélyességi besorolasrol
egeészség-, és kdrnyezetvédelmi teenddkrél a Biztonsagtechnikai Adatlapon

érhettek el.

Kikeményedés

Kemencehémérséklet

Targyhémérséklet

20 perc/ 160 °C - 10 perc / 180 °C
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Tarolhatésag

Kb. 9 hénap eredeti csomagolasban 5-25 °C kézotti hdmérsékleten

Szaraz hiivés helyen tarolando.

A fagy el6l védeni. A véd6csomagolas eltavolitasa utan révid idén belul

felhasznalni.

A minimalis eltarthatésag a cimkén megtalalhaté. A tarolhatésagi id6 letelte nem
feltétlenul jelenti, hogy az anyag hasznéalhatatlan. Ez esetben a minéséget

ellendriztetni kell a gyartonal.
Kiilonleges megjegyzések

Teszt koriilmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normara épdil.
Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A sajat

alkalmazasra nincs rahatasunk.

Tovabbi informacio esetén allunk a rendelkezéslikre.

Az adatlapban ezek az adatok iranyértékek.

A jelen miszaki adatlapon
szereplé megallapitasok jelenlegi
ismereteinken alapulnak, de nem

Emil Frei GmbH & Co. KG
Doggingen

Am Bahnhof 6

78199 Braunlingen | GERMANY

tekinthetdk a felhasznalasra, ill.
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barmiféle garancia alapjanak. 02.04.2023

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Phone
Fax

+49 [0] 7707.151-0
+49 [0] 7707.151-238

www.freilacke.de
info@freilacke.de



